MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
- i.’m SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUQAQ DE BARRAGEM DE ACUMULAGAO
ENDERECO: MUNICIPIOS DIVERSOS.

i. OBJETIVO

O objetivo destas especificacGes técnicas é estabelecer normas e critérios para a

execucdo dos servigos de Construcéo de Pequenas Barragens de Acumulagdo em Municipios.
ii. DISPOSICOES GERAIS

ii.1. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas

especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

ii.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario

nestas especificacoes;

ii.3. Toda a mao-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario nestas

especificacoes;

ii.4. Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes

contratuais;

ii.5. Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias;

ii.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hip6tese serd admitido o uso

de resquicios de materiais de outras obras;

ii.7. A Empreiteira manter4d na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem

como materiais em quantidades suficientes para execucéo dos trabalhos;
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ii.8. A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo;

ii.9. Serd mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de

negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

ii.10. A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada

Servico;

ii.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e

autenticados, se for o caso, pela Contratante.

ii.12. Caso seja efetuada qualquer modificacdo, parcial ou total dos projetos licitados,
proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo implicard anular ou invalidar o
contrato, que prevalecerd em quaisquer circunstancias. Sendo a alteracdo do projeto
responsavel pelo surgimento de servico novo, a correspondente forma de medicdo e
pagamento devera ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante
antes do inicio efetivo deste servi¢o. No caso de simples mudanga de quantitativos, o fato ndo
deverd ser motivo de qualquer reivindicagdo para alteracdo dos pregos unitarios. Sendo os
servicos iniciados e concluidos sem qualquer solicitacdo de revisdo de precos por parte da

Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

1.0 - TRABALHOS PRELIMINARES

1.1- Mobilizagdo e Desmobilizacdo, com DMT de 100Km: 1 unidade

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo imediatamente apds
assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual.

No final das obras, a Empreiteira deverd remover todos 0s equipamentos, construcdes
provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as &reas utilizadas totalmente

limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam

necessariamente aos seguintes:
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» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da

Empreiteira ou sublocado, até os locais das obras e sua posterior retirada;

» Despesas relativas & movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até os locais das obras e posterior regresso a seus locais

de origem.
» Despesas relativas a constru¢cdo manutengdo de caminhos de servigo, quando necessario;

O servico de “Mobilizacdo e desmobilizacdo” sera pago por preco unitario contratual e
conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacdo, sendo pago, para cada barragem, 50% apés a
efetiva mobilizacdo e 50% apds a total desmobilizacdo, estando incluidos neles todo o
equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua

execucéo.

2.0 - PREPARO DA BACIA HIDRAULICA

2.1 - Limpeza e bota-fora até 1000 m da bacia hidraulica:

Serdo desmatadas e limpas as reas destinadas a construcéo do reservatorio, jazidas e
bacia hidraulica, areas de empréstimo, area de estocagem e outras &reas a critério da

Fiscalizacdo.

A limpeza consistird na derrubada e/ou corte e remocdo de todas as arvores e outras
vegetagdes, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a
remocao de todas as construcdes e/ou benfeitorias existentes na area a ser limpa, a critério da
Contratante. Arvores, tocos, mato e outras vegetages encontradas em areas onde se fard a

limpeza, deverdo ser cortados no nivel da superficie natural do terreno ou ligeiramente abaixo.

Os materiais das escavacdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram
com as operacdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de &reas
proximas. Terdo uma distancia de até 1000 m. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de

bota-fora devera se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precau¢des de modo que o material langado nessas
areas ndo venha a causar danos ou obstruir as &reas ou construcdes adjacentes, em decorréncia

de deslizamentos, erosoes etc.
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O material das &reas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da

Fiscalizacdo.

O servigo de “Desmatamento, limpeza e bota-fora até 1000 m” sera pago por preco
unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m?2”, estando
incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como os encargos e outras

despesas necessarias a sua execucao.

2.2 — Escavacao, Carga e Transporte de Material de 1a Categoria, com Escavadeira Hidraulica e
Caminhao Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m:

Entende-se como tal todo o depoésito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes
orgénicos, formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12
categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual
ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o

tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Os materiais das escavacdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram
com as operacdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de &reas
proximas e terdo distancia de transporte de até 1000 m. A forma e a altura dos depdsitos nas

areas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das &reas adjacentes.

A Empreiteira tomard todas as precauces de modo que o material lancado nessas
areas ndo venha a causar danos ou obstruir as areas ou construcdes adjacentes, em decorréncia

de deslizamentos, erosdes etc.
O material das &reas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacdo.

O servigo de “EscavacBes com transporte até 1000 m em material de 12 Categoria seré
pago por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m3”,
estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necesséario, bem como 0s encargos e

outras despesas necessarias a sua execucao.

3.0- MACICO DA BARRAGEM
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3.1 — Escavacgdo, Carga e Transporte de Material de la Categoria, com Escavadeira Hidraulica e
Caminhao Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m:

Sera executada escavacdo para fundagdo, com dimensdes especificadas em projeto, ao
longo de toda a extensdo do macigo, sendo posteriormente preenchida com material de 12
categoria compactado conforme especificado no item subseqiiente. O fundo da escavacéo

devera ser perfeitamente nivelado e compactado.

Os materiais da escavagdo, considerados inadequados, serdo langados em éreas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram
com as operacdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de &reas
proximas e terdo distancia de transporte de até 1000 m. A forma e a altura dos depdsitos nas

areas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das &reas adjacentes.

O servico de “Escavagdes com transporte até 1000 m: Em material de 12 Categoria
pago por pre¢o unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m3”,
estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necesséario, bem como 0s encargos e

outras despesas necessarias a sua execucao.

3.2 - Aterro para parede do barramento, com material de 12 categoria escavado e transportado no
preparo da bacia hidraulica, incluindo espalhamento, umedecimento, homogeneizagédo e compactagéo do
material

Este servigo se utilizara de material selecionado da escavagdo da bacia hidraulica ou
extraidos de areas adjacentes compreendendo em raio de até 1000 m, sendo que o material
deverd estar isento de rocha, material orgénico ou turfoso, etc. Compreende também a carga e

transporte até o local de aplicacdo e a descarga mecénica do material escavado.

Fazem parte deste servigo ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizagéo e

compactacdo com o uso de maquinas proprias para este fim.

Durante a execucdo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes, que
serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na segdo transversal

correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatoria durante a construgéo,
especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior

disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além disto, a
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distribuicdo dos materiais de cada camada deverd ser feita de modo a ndo produzir segregacdo
de seus materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente cavidades nem "lentes" de

textura diferente.

Cada camada deverd ser compactada completa e uniformemente em toda sua
superficie, e ndo deverd ter mais de 25 cm de espessura, ap6s a compactacdo. Se, na opinido
da Fiscalizacdo, a superficie sobre a qual sera colocada uma camada de material se encontrar
seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie
serd umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter uma liga

eficiente.

Para a escarificagdo, poderdo ser usados arados, grades de pontas, grades de discos,
escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os
sulcos produzidos pelo equipamento usado ndo distardo mais de 30 cm entre si, nem terdo

menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluida a escarificacdo, o material solto resultante desta operacdo sera revolvido
junto com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de materiais
antes de iniciar a compactacdo. Proceder-se-4, entdo, ao desagregamento ou trituragdo dos
torrdes que possa haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento
adequado, a critério da Fiscalizagdo, e, no caso de ndo ser possivel a decomposicdo, esses
torrdes e raizes serdo retirados do aterro. Ainda durante as operagBes de compactacdo de
materiais ndo granulares, cada camada deverd apresentar a condigdo de umidade Gtima,

devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-a a
compactacdo até uma densidade entre 95% e 100% da maxima densidade seca obtida no
ensaio de compactagdo Proctor Normal através de equipamento, de compactacdo que seja

adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalizag&o.

A critério da Fiscalizacio, podera a Empreiteira indicar outro método de compactacio que ela
venha a julgar conveniente ou que altere a execucao dos aterros. Todavia, tal método devera,

necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto.

A Fiscalizacdo podera solicitar @ Empreiteira 0s ensaios necessarios para verificar o
grau de compactagdo, podendo indicar modificagbes nos materiais ou no processo de

compactacéo, a fim de obter os resultados previstos.
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Cada uma das camadas que formam o aterro sera medida pela Fiscalizacdo para
verificar se seu nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o especificado. Caso uma
ou mais camadas néo satisfizerem os mencionados requisitos de compactacéo, nivelamento ou
dimensodes, poderd a Fiscalizagdo exigir quando julgar conveniente, sua remocéo total ou

parcial e indicar sua substituicdo, sem que assista & Empreiteira direito a qualquer reclamagéo.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a colocagéo de camadas com espessuras iguais ou inferiores
a 25 cm compactadas, ou quando, com 0 equipamento a empregar, Se possam conseguir 0s
indices de compactacéo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em
qualquer caso, a Empreiteira deverd obter autorizagdo da Fiscalizacdo, e obedecerd as

instrucdes sobre o metodo a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo poderéd nunca ser inferior & indicada no projeto,

salvo o caso em que a Fiscalizag&o introduza modificagdes.

Caso ocorram recalques na fundacdo do aterro, podera a Fiscalizagdo indicar a

construcdo adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.

Os aterros compactados serdo realizados preparando-se inicialmente, o terreno de
fundagdo por meio de rega e escarificacdo. A seguir, 0s materiais a compactar, isentos de
pedras e torrdes de dimensdo maximos superior a 10 cm e raizes, aprovados pela Fiscalizacéo,
serdo umedecidos até conseguir um teor de umidade proximo a 6tima (+ 2%), seja por aragem
ou por umidificagdo, sendo, entdo, estendidos em camadas horizontais de espessura maxima
compreendida entre 15 e 25 cm, depois do langamento e em toda a largura da camada a
compactar. Para a compactagédo de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais
de 12% passem pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior a

25% usar-se-ao, de preferéncia, rolos pé-de-carneiro.

O servico de “Compactacdo de aterro para a parede e fundacdo do barramento” seré
pago por pre¢o unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m3”,
estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necesséario, bem como 0s encargos e

outras despesas necessarias a sua execucao.

3.3 - Execugédo de meio-fio e linha d'agua em pedra granitica ou concreto no coroamento da barragem
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Este servico envolve o assentamento do meio-fio e linha d’4gua em pedra granitica ou
em concreto pré-moldado e contempla as seguintes etapas de execucdo: escavacdo,

assentamento e rejunte dos mesmos.

Serd utilizado para delimitagdo da pista de rolagem do coroamento da barragem, dos

dois lados, para o trafego de veiculos, conforme projeto.

Sua execuc¢do podera ser feita em pedra granitica ou em concreto pré-moldado no traco
1:3:6 (cimento, areia grossa, seixo lavado ou brita), deverd ter secdo retangular com
dimensbes de 13 cm (treze centimetros) de espessura, 35 cm (trinta e cinco centimetros) de
altura e comprimento de 70 cm a 1,00 m (setenta centimetros a um metro) e resisténcia igual

ou superior a 10 Mpa.

As valas deverdo ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15 cm
(quinze centimetros). O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios deverd ser
regularizado e apiloado. O assentamento dos meios-fios devera ser executado apds a

regularizacdo do coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverd ser feito com argamassa de

cimento e areia grossa isenta de argila no trago 1:4.

As linhas d’agua serdo executadas em argamassa de cimento e areia no trago 1:4,
compondo uma camada de recobrimento do coroamento apds a execugdo do coroamento com

brita, com acabamento liso. Ter&o largura de 40 cm, espessura de 6,0 cm e inclinacdo de 40%.

O meio-fio deverd ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servico sera, preferencialmente, o material utilizado no aterro do reservatério.
Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada
imediatamente do local da obra. A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que

devidamente examinada e aprovada pela fiscalizagéo.

Antes da aplicagdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugdo dos

servicos deverd solicitar a aprovacdo da mesma, no local, pela fiscalizac&o.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo: grossa, lavada e isenta de

impurezas tais como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como

do correto preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou
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em betoneira. Nos dois casos, é recomendével misturar apenas a quantidade suficiente para 1

(uma) hora de aplicacdo. Este cuidado evita que a argamassa endurega ou perca a plasticidade.

O servigo de “Execucdo de meio-fio e linha d'agua em pedra granitica ou concreto”
sera pago por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscaliza¢do, em
“m”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos

e outras despesas necessérias a sua execucao.
3.4 - Execugdo de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples no talude 1/2 secéo e

didmetro 300 mm, inclusive dissipador final

A execucdo da drenagem superficial serd executada com a construgdo de canaletas em
concreto simples para escoamento das aguas superficiais pluviais e também para se evitar o

acumulo de agua superficial (empogamento).

O concreto utilizado serd o simples e deverd apresentar as propriedades e

caracteristicas indicadas nos itens que se seguem:

1- Teor minimo de cimento: 200 kg/m3 de concreto;

2- Diametro méaximo de agregado gratdo: 60 mm;

3- Fator 4gua/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade);
4- Traco volumétrico 1:4:8.

As canaletas serdo executadas em concreto simples, no talude de jusante com % se¢do

de didmetro de 300 mm e espessura de concreto de 6,0 cm.

Serd da responsabilidade da Empreiteira, o fornecimento de formas e moldes,
incluindo sua fabricacédo, colocagdo, emprego e remocéo, o tragado de juntas, armaduras, bem

como, quaisquer outras operacdes necessarias.

A execucdo deverd ser rigorosamente controlada de forma que o concreto ndo seja

poroso, com vazios ou ninhos.

Especial atencéo devera ser dada & cura. Fissuras resultantes de cura inadequada serdo
motivos de rejeicdo do trecho, podendo entretanto, a Empreiteira, quando achar necessario,
utilizar impermeabilizante, previamente aprovado pela Fiscalizacdo, a fim de conseguir a cura

adequada.
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Em todos os casos, 0 concreto para revestimento das canaletas devera ser colocado de
baixo para cima, ou seja, em primeiro lugar as porcdes inferiores do mesmo e posteriormente
as superiores, @ medida que a concretagem avance. Previamente & colocagdo do concreto, 0s

taludes deverdo ser umedecidos.

Todo concreto que, de acordo com o estipulado nestas especificagdes ou com o
ordenado pela Fiscalizagdo for demolido sera depositado ao pé do talude exterior do

reservatorio.

O servico de “Execucdo de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto
simples” ser4 pago por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagdo, em “m”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem

COMO 0S encargos e outras despesas necessarias a sua execugéo.

4.0 - SANGRADOURO

4.1 - Escavacdo, Carga e Transporte de Material de 1a Categoria, com Escavadeira Hidraulica e
Caminhao Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m

Entende-se como tal todo o depoésito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes
orgénicos, formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12
categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual
ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o

tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Os materiais das escavagdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram
com as operacdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de &reas
proximas e terdo distancia de transporte de até 1000 m. A forma e a altura dos depdsitos nas

areas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das &reas adjacentes.

A Empreiteira tomaré todas as precauces de modo que o material lancado nessas
areas ndo venha a causar danos ou obstruir as &reas ou construcdes adjacentes, em decorréncia

de deslizamentos, erosoes etc.
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O material das areas de bota-fora poderd ser usado a qualquer momento, a critério da

Fiscalizacdo.

O servico de “Escavagdes com transporte até 1000 m: Em material de 1* Categoria”
sera pago por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada pela Fiscaliza¢do, em
“m3”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como os

encargos e outras despesas necessarias a sua execuc;éo.

4.2 - Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo vertedouro e contengdo
lateral do corpo do barramento

A estrutura de contengdo lateral do sangradouro, bem como o lastro de escoamento do

mesmo, deverd ser executada em alvenaria de pedra argamassada.

A alvenaria de pedra argamassada sera executada em camadas respaldadas
horizontalmente com o necessario travamento, formando um todo macico, sem vazios. A
primeira fiada seré constituida de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre
um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies

expostas deverdo ser bem acabadas e sem relevos.

Devera ser utilizada rocha s&, densa e durdvel. Tanto quanto possivel, serdo utilizadas

pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cubica.

A argamassa para ligacdo das pedras serd constituida de cimento e areia, cujo traco, dosado
em volume, sera de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execucdo, obedecer aos

requisitos prescritos nas Normas relativas ao assunto e /ou orientagéo da Fiscalizacéo.

O servico de “Alvenaria de pedra argamassada” sera pago por preco unitario
contratual e conforme medicéo aprovada pela Fiscalizagdo, medido segundo as dimensdes de
projeto, em “m3”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como

0S encargos e outras despesas necessarias a sua execugao.

5.0 - ADMINISTRACAO LOCAL E PLACA DA OBRA

5.1 - Administracdo Local

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no

periodo, conforme consta na formula da planilha orgamentéria.
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5.2 — Placa da Obra

As Placas da Obra serdo pagas conforme o percentual de servigos executados no periodo,

conforme consta na formula da planilha orgamentéria e verificacdo “in loco” da sua execucéo.
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